, ‘Eicheitechnique —
INFO> ENErGlE |7 L NEIC G J‘B —

€ RHONE-ALPES P

\ 0 Q\ CONSEILS GRATUITS
) . VOUS FAITES
*

|
... \

B ' PERSONNALISES
& INDEPENDANTS

LE BON CHOIX

= INTERVENTION SUR LES MURS

Isolation des murs par |I'extérieur

N A Caractéristiques techniques

v'Réduction des ponts thermiques

4 Techniques courantes (source AZULEVOS)

et du risque de condensation

v Suppression des parois e |solation par doublage collé/chevillé au mur support, doublage sur ossature
v Permet de profiter de l'inertie dépendante au mur support et doublage avec contre cloisons magonnée.
des murs

® Sur le bati ancien une attention toute particuliére est a porter sur la migration de

v imi i y < .
ety B o el ST la vapeur d’eau a travers la paroi.

habitable
v Pas de modification des finitions

intérieures, des réseaux, etc.

Inconvénients

v/ Surcodt a l'investissement.

v Contraintes techniques :
débords de toiture insuffisants, Enduit sur isolant
modénatures complexes,
épaisseur retour d’isolant sur
tableaux menuiseries, etc.

v Contraintes réglementaires :
empiétement sur la voie

publique, intérét patrimonial,

La véture Enduit sur ossature Briques en double

4 Points de Vigilance

Traiter les tableaux __} _______ Humidite______| _____Acoustique |

Rupture de capillarité, Si les huisseries ont déja La pose d’'un isolant a base
isolant hydrofuge, garde été remplacées, prévoir un La mise en place d’'un pare de mousse rigide détériore
au sol pour isolant non retour d’isolant sur les vapeur n’est pas nécessaire. la performance acoustique

hydrofuge tableaux des baies. de la paroi.
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A Indicateurs techniques

o R (en m2K/W): la résistance thermique est la capacité d’un matériau, pour une
épaisseur donnée, a s‘opposer au passage d’'un flux de chaleur. Plus R est grand, plus le
matériau est isolant. Objectif R > 3.7 m2.K/W.

® Privilégier des matériaux sous Avis Techniques, bénéficiant du marquage CE,
certifiés suivant les Norme NF EN 12664 ou NF EN 12667 ou NF EN 12939.

e FEnergie grise des matériaux indique la consommation totale d’énergie primaire
non renouvelable utilisé pour extraire, fabriquer, transformer, mettre en ceuvre,

entretenir et gérer la fin de vie du matériau.

A Tableau comparatif devis

Pour I'obtention des aides, il est indispensable de recourir a un professionnel Reconnu Garant de

'Environnement : http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

Nom de l'entreprise

Qualif RGE

Surface (m?

Matériau isolant

Conditionnement (rigides, souple, etc.)

Résistance thermique = 3,7 [m*K/W]

Epaisseur

Certification ACERMI ou avis tech. CSTB

Traitement étanchéité a l'eau (enduit, film pare
pluie, isolant pare pluie, ...)

Type de technique utilisée pour la mise en ceuvre

oui / non oui / non oui / non

oui / non oui / non oui/ non

oui / non oui / non oui/ non
Bloc magonné Bloc magonné Bloc magonné

de l'isolant (collé, vissé, ossature rapportée,

Fixation mécanique

Fixation mécanique

Fixation mécanique

caisson, ...)

Ossature rapportée

Ossature rapportée

Ossature rapportée

Entourage des baies

Entourage des baies

Entourage des baies

Traitement des points singuliers

Bas de mur

Bas de mur

Bas de mur

Haut de mur

Haut de mur

Haut de mur

Codt main d’ceuvre (pose)

Codt fourniture isolation

Colit travaux induits (ossature rapportée, finition,
échafaudage...)

Nz

Colit total ttc
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